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ANÁLISE DAS PROPRIEDADES FÍSICO-MECÂNICAS DA MADEIRA DE TECA (Tectona 
grandis)  
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Resumo: Tectona grandis, também chamada comercialmente de teca, pertencente 
à família das verbenáceas, é nativa da Ásia, mais precisamente das florestas tropicais de monções 
do sudeste asiático. O objetivo foi estudar as propriedades físicas (densidade, teor de umidade, 
umidade de equilíbrio) da Teca em diferentes porções dos cortes realizados (próximo à medula e 
próximo à casca). Utilizaram-se corpos de prova com as dimensões 2x2x30 cm (que foram utilizados 
no ensaio de flexão estática) e 2x2x6 cm (que foram utilizados no ensaio de compressão paralela). 
Inicialmente, todos os corpos de prova foram acondicionados na câmara climática (21 ºC e 65% UR) 
para obtenção da umidade de equilíbrio. Atingida a umidade de equilíbrio, foram anotadas as massas 
e, com um paquímetro, mediram-se as respectivas dimensões (comprimento, largura e altura dos 
corpos de prova) para a obtenção dos volumes e depois o cálculo da densidade. A determinação do 
teor de umidade foi feito levando-se três corpos de prova em uma estufa à 100 ºC até atingirem peso 
constante. Os resultados mostraram que o teor de umidade inicial dos corpos de prova era de 15%. A 
umidade de equilíbrio (12%) na câmara climática foi atingida após 45 dias de acondicionamento. A 
umidade de equilíbrio de 12% foi escolhida por ser o teor de umidade necessário para os ensaios 
mecânicos. A densidade aparente média encontrada para os corpos de prova foi de 0,45 g.cm

-3
 para 

a região próxima à medula e 0,53 g.cm
-3

 para a região próxima à casca. Os resultados obtidos estão 
de acordo com dados encontrados na literatura. 
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ANALYSIS OF PHYSICAL – MECHANICS PROPERTIES OF TECA WOOD (Tectona 
grandis) 

 

Abstract: Tectona grandis, also commercially known as Teca, belonging to the family of 
Verbenaceae, it is native from Asia, more exactly of rainforests of the Asian Southeast. The goal was 
to study the physical properties (density, moisture content, equilibrium moisture) of Teca in different 
parts of the sections made (next to the medulla and next to the bark). It was used specimens with 
dimensions 2x2x30 cm (which were made in bending essay) and 2x2x6 cm (which were made in 
parallel compression essay).  At beginning, all specimens were packed at the climatic chamber (21º 
and 65% MC) to obtain equilibrium moisture. When the equilibrium moisture was reached, it was 
noted the mass, and a caliper rule supported to measure their dimensions (length, width and height of 
the specimens) to obtain the volume and to excel density of each one. Determination of the moisture 
content was made taking three specimens to kiln at 100º C until they reached constant weight. The 
results showed us that moisture content at beginning of the specimens was 15%. Equilibrium moisture 
(12%) at the climatic chamber was reached over 45 days packaging. Equilibrium moisture of 12% was 
chosen because it was necessary to mechanical essays. Average density found to specimens was 
0,530 g.cm

-3
  next to the medulla and 0,615 g.cm

-3
  next to the bark. Results obtained are conformed 

to literature.  
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1. Introdução 

A base estrutural para a visibilidade das camadas de crescimento em madeiras é a 
diferença entre a densidade da madeira produzida no início da estação de crescimento e 
a daquela produzida mais tarde. O lenho inicial é menos denso que o lenho tardio.  Em 
uma dada camada de crescimento, a mudança de lenho inicial para o lenho tardio pode 
ser muito gradual. Entretanto, quando o lenho tardio tange o lenho inicial da camada de 
crescimento seguinte, a mudança é abrupta. (RAVEN et al., 2007).  
Sabe-se que as propriedades mecânicas da madeira são dependentes, principalmente, 
da densidade básica, da porcentagem de madeira juvenil, da largura dos anéis, do 
ângulo das microfibrilas, da inclinação da grã, da quantidade de extrativos, do teor de 
umidade, da intensidade ao ataque de insetos, do tipo e da localização e quantidade de 
nós, dentre outros fatores (EVANS et al., 2000). 
Segundo Shioyama (1990), a densidade é uma quantificação direta do material lenhoso 
por unidade de volume, estando relacionada a muitas propriedades e características 
tecnológicas fundamentais para a produção e utilização dos produtos florestais, um dos 
parâmetros mais importantes entre as diversas propriedades físicas da madeira, pois 
afeta todas as demais propriedades desta. A densidade varia entre espécies, bem como 
dentro da mesma espécie e da mesma árvore, tanto no sentido longitudinal quanto no 
sentido radial. Essa variabilidade se deve ao fato de que as espécies apresentam 
estruturas internas distintas, com ocorrência de elementos anatômicos em diferentes 
tamanhos e proporções, e nos mais variados arranjos estruturais, assim como pela 
complexa combinação, quantidade e distribuição dos componentes químicos do lenho 
(BOWYER et al., 2007). 
Segundo a Revista da Madeira (2003), no Brasil, apesar da oferta de madeira, das 
potencialidades de reflorestamento e de uma crescente demanda por moradias, o uso da 
madeira na produção de habitações é irrisório quando comparado com a América do 
Norte e alguns países da Europa. Restringe-se apenas a produtos de acabamento como 
pisos, rodapés, meia cana, estrutura e esquadrias, construção civil é um dos principais 
mercados de produtos madeireiros. Embora tenhamos tecnologias disponíveis para 
construções de casas de madeira, este conhecimento ainda é restrito às universidades, 
em função de pouco diálogo existente por parte dos empresários, que produzem casas 
de madeira, com os pesquisadores universitários.  
Desta forma, para salientar a ideia de manejo de estruturas madeireiras, objetivou-se 
com este trabalho estudar as propriedades físicas (densidade, teor de umidade, umidade 
de equilíbrio) da Teca em diferentes porções dos cortes realizados (próximo à medula e 
próximo à casca), e a partir das características físicas apresentadas pela madeira, pode-
se analisar as características mecânicas nos ensaios de: compressão paralela às fibras, 
e flexão estática, confrontando-os com as informações obtidas na literatura. Por fim, com 
finalidade de melhor uso na área de tecnologia da madeira, podendo-se evitar o 
desperdício, e contribuindo de algum modo com a sustentabilidade do uso de tal tipo de 
produto.  
 

2. Material e método  

Os estudos foram realizados na UFSCar – Sorocaba, no Laboratório de Biomassa e 
Bioenergia. Os corpos de prova foram cedidos pelo Prof. Dr. Carlos Sette Junior (UFG). 

Os corpos de prova foram inicialmente dimensionados para que se utilizassem os 
tamanhos de corpo de prova requeridos pela NBR 7190, Copant 464, e Copant 555. 
Desta forma, para os ensaios de compressão paralela às fibras dimensionou-se 2x2x30, 
e para os ensaios de flexão estática dimensionou-se 2x2x6. Posteriormente, foram 

acondicionados na câmara climática para atingirem a umidade de equilíbrio (12% ± 1). 
Atingindo-a após cerca de  45 dias, as dimensões foram obtidas a partir de um 
paquímetro digital. Por fim, calculou-se a densidade aparente com as dimensões obtidas  


